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Reduzierung der Baukosten von Tragschichten um 20-60 %;
Vergrosserung der Benutzungsdauer von Tragschichten um 2-5mal;
Ergadnzung der Festigungsfunktionen von Mineralbindestoffen;
Bodenhydrophobisierung (Erh6hung der Wasser- und Frostbestandigkeit);
Erweiterung der Strassenbausaison um 1,5-2 Monate;

Erweiterung des Anwendungsbereiches von verfestigten Boden;
Beschleunigung der Abbindezeit um 2-3mal;

Erleichterung des Verarbeitungsprozesses der Zementbodenmischung.
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Anwendungsbereich des Zementbodens und Zementbodens mit Additiv
“NTS — Nanoterra Soil”
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